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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europagischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Utber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Landern wird der 16.10.2016
angestrebt) kénnen von der Bauaufsicht fiir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden.

Demgemé&R wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zul4ssig sein.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die Flugasche fiur Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West" des Heizkraftwerks West,
Frankfurt ist ein feinkorniger, weitgehend glasiger, mineralischer Staub (Puzzolan), der
Uberwiegend aus den nichtbrennbaren Bestandteilen der Kohle und ggf. Mitverbrennungs-
stoffen besteht. Er wird durch Filter aus den Rauchgasen (Trockenfeuerung) des
Heizkraftwerks West, Frankfurt, Block 2 und 3 abgeschieden®.

Diese Zulassung regelt fur die Flugasche fur Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West"
nach DIN EN 450-1% den Nachweis der Umweltvertraglichkeit gemaR den Festlegungen der
Bauregelliste B, Teil 1, Anlage 1/1.5°.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die Flugasche darf unter den Bedingungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
als Betonzusatzstoff fiir Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach DIN EN 206-1* in
Verbindung mit DIN 1045-2° verwendet werden.

1.2.2 Die Flugasche darf unter den Bedingungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
als Betonzusatzstoff fur Beton nach DIN 1045° sowie fur Spannbetonbauteile nach
DIN 4227-17 verwendet werden.

1.2.3 Fur Einpressmértel nach DIN EN 447° ist die Verwendung der Flugasche nicht zuléssig.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Hinsichtlich der Eigenschaften der Flugasche und sonstigen Anforderungen gelten die Fest-
legungen von DIN EN 450-1%, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes
bestimmt wird.

Das Herstellverfahren ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
DIN EN 450-1:2012-10 Flugasche fiir Beton — Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitats-
kriterien; Deutsche Fassung EN 450-1:2012

zuletzt:
Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C -Ausgabe 2015/2- Deutsches Institut fiir Bautechnik; online abrufbar
4 unter http://www.dibt.de
DIN EN 206-1:2001-07 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A1:2004
DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
5 Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A2:2005
DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitadt - Anwendungsregeln zu
DIN EN 206-1
& DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfiihrung
7 DIN 4227-1:1988-07 Spannbeton; Bauteile aus Normalbeton mit beschrankter oder voller Spannung
DIN 4227-1/A1:1995-12 Spannbeton; Teil 1: Bauteile aus Normalbeton mit beschrankter oder voller
Vorspannung; Anderung A1
DIN 4227-1/A2:1999-11 Spannbeton; Teil 1: Bauteile aus Normalbeton mit beschrankter oder voller
. Vorspannung; Anderung A2
DIN EN 447 Einpressmértel fur Spannglieder; Anforderungen fir Gblichen Einpressmértel

Z37729.16 1.3.31-56/15
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21.2 Anforderungen an den Brennstoff
Neben Kohle durfen die in Tabelle 1 aufgefuhrten Mitverbrennungsstoffe eingesetzt werden.

Tabelle 1: Mitverbrennungsstoffe der Flugasche
Mitverbrennungsstoff Anteil
Kommunaler Klarschlamm <S5M-%

Die Anforderung an den Anteil der Asche aus den Mitverbrennungsstoffen an der Gesamt-
asche nach DIN EN 450-12 ist einzuhalten.

21.3 Anforderungen an die Flugasche
2.1.3.1 Die Flugasche muss mit der Gluhverlustkategorie A nach DIN EN 450-12 Gibereinstimmen.

2.1.3.2 Die Flugasche, die durch Mitverbrennung hergestelit worden ist, muss hinsichtlich der
Umweltvertraglichkeit die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen
von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" in der jeweils gultigen Fassung® erfullen.

Fur Flugasche, die durch Mitverbrennung hergestellt worden ist, gelten die in Tabelle 2
aufgefiihrien Grenzwerte.

Tabelle 2: Grenzwerte fur die Mitverbrennung
Zeile | Element Grenzwert | Analyseverfahren
[mg/kg TS]
1 |Arsen (As) 150 DIN EN ISO 11885"
2 | Blei (Pb) 700 DIN 38406-6"" oder DIN EN ISO 11885™
3 [ Cadmium (Cd) 10 DIN EN ISO 5961 oder DIN EN ISO 11885"
4 | Chrom gesamt (Cr) 600 DIN EN 1233" oder DIN EN 1SO 11885"
5 | Kupfer (Cu) 400 DIN 38406-7" oder DIN EN 1SO 11885™
6 | Nickel (Ni) 500 DIN 38406-11' oder DIN EN ISO 11885
® zuletzt:

Deutsches Institut fir Bautechnik:

"Grundsé&tze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser”

Teil | "Allgemeines Bewertungskonzept" - Fassung Mai 2009"

Teil Il "Bewertungskonzept fir spezielle Bauprodukte" - Fassung September 2011"

Teil lll "Analyseverfahren" - Fassung Mai 2009"

Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik

DIN EN ISO 11885:2009-09  Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (ISO 11885:2007)

DIN 38406-6:1998-07 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -
Kationen (Gruppe E) - Teil6: Bestimmung von Blei mittels Atom-
absorptionsspektrometrie (AAS) (E 6)

DIN EN ISO 5961:1995-05 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Cadmium durch Atomabsorp-
tionsspektrometrie

10

11

12

13

DIN EN 1233:1996-08 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom - Verfahren mittels Atom-
absorptionsspektrometrie
14 DIN 38406-7:1991-09 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;

Kationen  (Gruppe E); Bestimmung von Kupfer mittels Atomabsorp-

s tionsspektrometrie (AAS) (E 7)

DIN 38406-11:1991-09 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung;
Kationen Gruppe E); Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorptionsspektrometrie
(AAS) (E 11)
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Fortsetzung Tabelle 2; Grenzwerte fur die Mitverbrennung
7 | Quecksilber (Hg) 5 DIN EN 1483
8 | Thallium (TI) 7 DIN EN 1SO 11885
9 |Vanadium (V) 1500 |DINENISO 11885"
10 |Zink (Zn) 1.500 DIN 38406-8"" oder DIN EN [SO 11885

Der zuvor durchgefiihrte Aufschluss mit Kénigswasser erfolgt nach DIN EN 13657

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Allgemeines

Die Flugasche fiir Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West" muss geman
DIN EN 450-12 hergestellt, iberwacht und zertifiziert sein.

2,2.2 Herstellung

Im Herstellwerk (Produktionsanlage) sind Aufzeichnungen dartber zu fuhren, wann die
Flugasche nach dieser Zulassung hergestellt worden ist. In den Aufzeichnungen sind die Art
und Anteile der eingesetzten Brennstoffe anzugeben.

2.2.3 Lagerung und Transport
2.2.3.1 Fur Lagerung und Transport der Flugasche gelten die Bestimmungen von DIN EN 450-12

2.2.3.2 Die Flugasche ist im Kraftwerk in einem Silo zu lagern, das die deutlich sichtbare Aufschrift
tragt:
Flugasche fir Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West"
gemaR Zulassung Nr. Z-3.31-2035
Die Flugasche darf nur in saubere und von Rickstanden friherer Lieferungen freie Trans-
portbehélter gefullt werden. Sie darf auch wahrend des Transports nicht verunreinigt werden.
224 Kennzeichnung
Die Sacke des Bauprodukts bzw. der Lieferschein des Bauprodukts missen vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-

Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erftllt sind.

Die Kennzeichnung der Flugasche fur Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West" muss
auf dem Lieferschein sowie auf den Sacken wie folgt lauten:

Bezeichnung des Betonzusatzstoffs: Flugasche fur Beton
"POWERMENT®, Mainova HKW West"
Herstellwerk: Heizkraftwerk West, Frankfurt

Ubereinstimmungszeichen
mit Zulassungs-Nr.: Z-3.31-2035

Gewicht (Brutto-Gewicht
des Sacks oder Netto-Gewicht
der losen Flugasche). ...

16

DIN EN 1483:2007-07 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren mittels
Atomabsorptionsspektrometrie
17 DIN 38406-8:2004-10 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung -

Kationen (Gruppe E) - Teil 8: Bestimmung von Zink - Verfahren mittels Atom-
absorptionsspektrometrie (AAS) in der Luft-Ethin-Flamme (E 8)

DIN EN 13657:2003-01 Charakterisierung von Abfillen - Aufschluss zur anschlieRenden Bestimmung des in
Kanigswasser Igslichen Anteils an Elementen in Abfallen

18

Z737729.16 1.3.31-566/15
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Die Lieferscheine fur lose Flugasche missen auRerdem mit folgenden Angaben versehen
sein:

- Tag der Lieferung,
- polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
- Auftraggeber, Auftragsnummer und Empfanger.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2,31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmanigen Fremduberwachung einschliellich einer Erstprifung des Bauprodukts
nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuftthrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelie sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungs;ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuhren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in DIN EN 450-2"° aufgefihrten
Malnahmen einschlief3en.

Zusétzlich sind bei Mitverbrennung von Klarschlamm mindestens einmal monatlich die
Elemente gemal Abschnitt 2.1.3.2, Tabelle 2 zu bestimmen. Dabei ist die Einhaltung der
Anforderungen gemal Tabelle 2 nachzuweisen.

Der Zeitraum der Mitverbrennung, die verfeuerten Massenanteile des jeweiligen
Mitverbrennungsstoffes und der Zeitpunkt der Probenahme sind zu dokumentieren, ebenso
ist das verwendete Prufverfahren anzugeben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prufung,

— Datum der Herstellung und der Prafung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen und

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

1 DIN EN 450-2:2005-05 Flugasche fiir Beton — Teil 2. Konformitatsbewertung; Deutsche Fassung

EN 450-2:2005

Z37729.16 1.3.31-56/16
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenltgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmagig zu tberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufithren,
sind Proben zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch Proben fir Stichproben-
prifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremduberwachung ist nach DIN EN 450-2"° durchzufithren, soweit nachstehend nichts
anderes bestimmt wird.

Zusatzlich sind bei Mitverbrennung von Klarschlamm mindestens zweimal jahrlich die
Elemente gemanR Abschnitt 2.1.3.2, Tabelle 2 zu bestimmen. Dabei ist die Einhaltung der
Anforderungen geman Tabelle 2 nachzuweisen.

Der Zeitraum der Mitverbrennung, die verfeuerten Massenanteile des jeweiligen Mitver-
brennungsstoffes und der Zeitpunkt der Probenahme sind zu dokumentieren, ebenso ist das
verwendete Prifverfahren anzugeben.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten
Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Verwendung der Flugasche fir Beton "POWERMENT®, Mainova HKW West" des
Heizkraftwerks West, Frankfurt, Block 2 und 3 gelten die Bestimmungen von DIN EN 206-14
in Verbindung mit DIN 1045-2° bzw. der DAfStb-Richtlinie "Verwendung von Flugasche nach
DIN EN 450 im Betonbau"®.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen
Referatsleiter

2 Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton - DAfStb im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. (Hrsg.):

DAfStb-Richtlinie "Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau" - September 1996.
Berlin: Beuth, 1996 (Vertriebs-Nr. 65025).
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